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                                                  网址：http://www.yaonano.com  http://www.zhenano.com

浙江埃普瑞纳米新材料股份有限公司
Zhejiang Emperor Nano New Materials Co.,Ltd.
品质分析书
	样品名称: 
	ZNO-20nm

	生产编号: 
	ZNO-20210303101

	生产日期: 
	2021年 02月03日

	检测日期:
	2021年 02月03日


	最终检测结果
	合 格


检测结果

	项目
	检测方式
	规格
	结果
	合格/不合格

	外观颜色
	目视
	      白色
	白色
	合格

	纯度, %
	XRF
	≥ 99.00
	99.03
	合格

	比表面积,m2/g
	BET
	≥20
	23
	合格

	平均粒径,D50 nm
	TEM
	10-30
	20
	合格

	晶型
	XRD
	立方
	立方
	合格

	松装密度，g/cm3
	SVM
	≤0.08
	0.08
	合格

	H
	ICP
	<0.01%
	0.005
	合格

	O
	ICP
	<0.01%
	0.006
	合格

	N
	ICP
	<0.01%
	0.003
	合格

	Cu
	ICP
	<0.1%
	0.05
	合格

	Fe
	ICP
	<0.1%
	0.06
	合格

	Pb
	ICP
	<0.1%
	0.004
	合格


TEM 照片:                                      XRD 结果:
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质量管控部:             

日      期:             
地址：浙江省湖州市长兴县煤山镇南太湖青年科技创业园10栋          邮编 P.C. 313117

Addr.： Mountain town 10 building young pioneer park Changxing country ,Huzhou city,Zhejiang

电话Tel:025-82210200              传真fax:025-82210201

Email: Emperor_nano@126.com        


